
Werkst. Nr. DIN Bezeichnung 

1191
1213
3401
3505
3520
3536
5122
5415
5752
5919
5920
6523
6580
6582
6587
6587
6959

7033 - 7035
7131
7147

7218 - 7228
7258
7335
7380
7707
7709
7735
8159
8507
8519
8521
8550

Schrottzuschlag  voraussichtlich  pro to

HL Scheiben

Anfragen Tel 02151 - 56 40 51
02151 - 56 40 52

Fax 02151 - 56 42 09
02151 - 56 29 74

145

477

613
440
477

€/ to blank

An unsere Kunden Gültig November 2010

LZ - Info Service
(Erzeugnis Stabstahl gewalzt)

Wert in €/ to

CK 45 4
Cf 53 4
X 120 Mn 12 100
100 Cr 6 46
100 Cr Mo 6 60
100 Cr Mo 73 106
37 Mn Si 5 26
15 Mo 3 79
14 Ni Cr 14 561
15 Cr Ni 6 290
18 Cr Ni 8 364
21 Ni Cr Mo 2 156
30 Cr Ni Mo 8 473
34 Cr Ni Mo 6 339
18 Cr Ni Mo 7-6 368
ZF 1 A 368
35 Ni Cr Mo V 12,5 660
34 Cr 4 / 41 Cr 4 23
16 Mn Cr 5 / ZF 6 24
20 Mn Cr 5 / ZF 7 28
25/ 34/ 42/ 50 Cr Mo 4 81
24 Cr Mo 5 163
13 Cr Mo 44 145
10 Cr Mo 910 292
30 Cr Mo V 9 182
21 Cr Mo V 57 294
14 Cr Mo V 6.9 278
51 Cr V 4 42
34 Cr Al Mo 5 74
31 Cr Mo V 9 112

Fixlängen

34 Cr Al Ni 7 250

217 € 250 €

15 Cr Mo V 5.9 290

LEGIERTE EDELBAUSTÄHLE aus LAGERVORRAT
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